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	Ознака референтног хармонизованог европског стандарда

	1.
	SRPS EN 286-1:2009 
	Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота – Део 1: Посуде под притиском опште намене 
	
	
	EN 286-1:1998

EN 286-1:1998/A1:2002

EN 286-1:1998/AC:2002

	2.
	SRPS EN 286-1:2009/A2:2009 
	Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену, намењене за држање ваздуха или азота – Део 1: Посуде под притиском опште намене – Измена 2
	
	
	EN 286-1:1998/A2:2005

	3.
	SRPS EN 286-2:2009
	Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота – Део 2: Посуде под притиском за ваздушно кочење и помоћне системе код моторних возила и њихових приколица
	
	
	EN 286-2:1992
EN 286-2:1992/AC:1992

	4.
	SRPS EN 286-3:2009
	Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота – Део 3: Челичне посуде под притиском конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта
	
	
	EN 286-3:1994

	5.
	SRPS EN 286-4:2009
	Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота – Део 4: Посуде под притиском од легура алуминијума конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта
	
	
	EN 286-4:1994

	6.
	SRPS EN 287-1:2012
	Испит за квалификацију заваривача – Заваривање топљењем – Део 1: Челици
	
	
	EN 287-1:2011

	7.
	SRPS EN 10207:2010
	Челици за израду једноставних посуда под притиском – Технички захтеви за испоруку лимова, трака и шипки
	
	
	EN 10207:2005

	8.
	SRPS EN ISO 15614-1:2008
	Спецификација и квалификација технологије заваривања металних материјала – Квалификација технологије заваривања – Део 1: Електролучно и гасно заваривање челика и електролучно заваривање никла и легура никла
	
	
	EN ISO 15614-1:2004

	9.
	SRPS EN ISO 15614-1:2008/A1:2009
	Спецификација и квалификација технологије заваривања металних материјала – Квалификација технологије заваривања – Део 1: Електролучно и гасно заваривање челика и електролучно заваривање никла и легура никла – Измена 1
	
	
	EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

	10.
	SRPS EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
	Спецификација и квалификација технологије заваривања металних материјала – Квалификација технологије заваривања – Део 1: Електролучно и гасно заваривање челика и електролучно заваривање никла и легура никла – Измена 2
	
	
	EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

	11.
	SRPS EN ISO 15614-2:2008
	Спецификација и квалификација технологије заваривања металних материјала – Квалификација технологије заваривања – Део 2: Електролучно заваривање алуминијума и његових легура
	
	
	EN ISO 15614-2:2005 

	12.
	SRPS EN ISO 15614-2:2008/AC:2013
	Спецификација и квалификација технологије заваривања металних материјала – Квалификација технологије заваривања – Део 2: Електролучно заваривање алуминијума и његових легура – Исправка
	
	
	EN ISO 15614-2:2005/AC.2009


